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Résistance aux 
produits chimiques 



Informations importan-
tes relatives à l'utilisa-
tion de cette liste

Cette liste se refère à la stabilité

chimique du AFM 34 et non par exemple

aux questions d'étanchéité car celles-ci

dépendent des conditions de montage.

Origine des données

Les indications reposent sur des

expériences et des essais en laboratoire,

mais sont pour la plupart des conclu-

sions par analogie. De ce fait, aucune

garantie ne peut être donnée dans des

cas particuliers, d'autant plus que la

résistance chimique dépend également

des conditions de montage.

Des brides à emboîtement simple

ou double et/ou une haute pression de

serrage augmentent la sécurité de fonc-

tionnement ou la température limite de

service. Une faible pression de serrage

et/ou des épaisseurs de joints supér-

ieures à 2 mm diminuent la sécurité ou

la température de service.

Limites de température

Les températures indiquées aux-

quelles l’AFM 34 est désigné comme

résistant ne sont en aucun cas des

valeurs limites supérieures obligatoires,

mais des valeurs d’expérience qui assu-

rent encore une grande résistance même

lorsque les conditions de montage ne

sont pas optimales.

Dans certains cas, les températu-

res d’utilisation peuvent donc être bien

plus élevées que celles indiquées dans

la liste.

On peut obtenir une augmenta-

tion de la température de 50 °C maxi-

male en utilisant des joints AFM 34

avec une sertissure intérieure en acier

inoxydable 1.4571 (Z 6 CNDT 17 12),

dans la mesure où celle-ci n'est pas

attaquée. Toutefois la température

restera limitée à 250 °C; pour la vapeur

et l'eau à 200 °C.

Une augmentation de la tempéra-

ture de 100 °C maximale est possible

en utilisant des joints AFM 34 METALL

également avec une sertissure intérieu-

re en acier inoxydable 1.4571 pour

autant que celle-ci ne soit pas attaquée.

Dans ce cas la température sera limitée

à 300 °C; pour la vapeur et l'eau à 250 °C.

Pour les acides et les halogénures

d'acide, il est recommandé en cas de

températures supérieures à celles indi-

quées dans la liste, d'utiliser une en-

veloppe PTFE ou un joint en PTFE pur

au fluage à froid réduit, par exemple 

REINZOFLON 100.

Pour les mélanges et les solutions

qui ne forment pas de produits de réaction

(ce qui par contre est le cas de l'eau

régale), la stabilité s'établit en fonction

du composant ayant la température de

service la plus basse, dans la mesure où

celui-ci est présent en quantité signi-

ficative.

Points de repère:

Acides et halogénures d'acide

> 1 % de concentration

Autres produits chimiques

> 5 à 10 % de concentration 

Milieux non compris: conclusions

analogiques et effets

Pour les produits non énumérés

dans la liste, il est recommandé de

rechercher parmi les produits de la même

série homologue, donc dans des combi-

naisons ayant un ou plusieurs groupes

CH2 en moins ou en plus, ou parmi les

produits isomères, pour autant que le

nombre, le genre et la répartition des

substituants ne se modifient pas. Par

exemple, à la place de l'octane, on peut

se référer à l'isooctane ou l'héptane ou

le décane. Par contre à la place du nitrite

d'éthyle, on ne peut pas se référer au

nitroéthane. Si les substituants d'un

produit non répertorié dans la liste sont

différents, il faut, pour des raisons de

sécurité, tenir compte du fait que chaque

–OH phénolique, -ONO, -NO2, -NH2, -Cl

ou groupe –COOH supplémentaire peut

nécessiter une diminution de 50 °C de

la température de service.

Garantie

Les données indiquées ont été

rédigées consciencieusement. Elles sont

valables pour le matériau en état de

livraison, sans traitement supplémen-

taire. En raison toutefois de la multipli-

cité des conditions d’installation et de

service, des conclusions engageant la

responsabilité ne peuvent être tirées de

ces caractéristiques en ce qui concerne

le comportement des matériaux dans

une liaison étanche pour tous les cas

d’application. Un droit à la garantie ne

peut en être déduit.
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● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée ● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance
Acide fluoroborique, solution aqueuse 78 50 ●●

Acide fluorosulfonique 100 50 ▲

Acide formique 100 50 ●

Acide formique 100 80 ●●

Acide formique 100 100 ▲

Acide formique 70 50 ●

Acide fumarique 100 150 ●

Acide hexafluorophosphorique 100 50 ●●

Acide iodhydrique, solution aqueuse tous 50 ●●

Acide isobutyrique 100 100 ●

Acide itaconique 100 150 ●

Acide méthacrylique 100 100 ●

Acide monochloracétique 100 50 ●

Acide naphtolique 100 150 ●

Acide oléïque 100 200 ●

Acide oxalique, solution aqueuse tous 100 ●

Acide perchlorique tous 50 ●●

Acide phosphonopropionique 40 150 ●

Acide phosphorique 75 100 ●

Acide phosphorique 30 150 ●

Acide phtalique 100 150 ●

Acide propionique 100 100 ●

Acide prussique 100 150 ●

Acide salicylique, solution aqueuse tous 150 ●

Acide stéarique 100 200 ●

Acide sulfanilique 100 150 ●

Acide sulfoacétique 100 50 ●

Acide sulfonique de dodécylbenzène 100 100 ●

Acide sulfonique de dodécylbenzène, sel de sodium 100 200 ●

Acide sulfonique de toluène 100 50 ●

Acide sulfureux tous 100 ●

Acide sulfurique 5 100 ●

Acide sulfurique 25 20 ●

Acide sulfurique 25 80 ●●

Acide sulfurique 96 20 ●

Acide sufurique 96 50 ●●

Acide tannique 100 200 ●

Acide tartrique tous 150 ●

Acide thioglycolique, ester 100 150 ●

Acide trichloracétique 100 50 ●●

Acide trifluoracétique 100 50 ▲

Acides chlorosulfoniques 100 50 ●

Acides gras, au-dessus de C12 100 200 ●

Acides mélangés tous 50 ● à ▲
Acroléïne 100 150 ●

Acrylamide, solution aqueuse tous 200 ●

Acrylate de butyle 100 150 ●

Acrylate de 2-éthylhexyle 100 150 ●

Acrylate d'éthyle 100 150 ●

Acrylate de méthyle 100 150 ●

Acrylate d'hydroxyéthyle 100 150 ●

Acrylonitrile 100 150 ●

Adiponitrile 100 150 ●

Air 200 ●

Air comprimé 250 ●

Air d'évacuation 250 ●

Air d'évacuation, contenant des solvants 150 ●

Acetal 100 150 ●

Acétamide 100 150 ●

Acétanilide 100 200 ●

Acétate d'allyle 100 150 ●

Acétate d'amyle 100 150 ●

Acétate de butyle 100 150 ●

Acétate de méthoxybutyle 100 150 ●

Acétate de méthyle 100 150 ●

Acétate d'éther éthylique de glycol 100 150 ●

Acétate d'éther méthylique de glycol 100 150 ●

Acétate d'éthylbutyle 100 150 ●

Acétate d'éthyle 100 150 ●

Acétate de vinyle 100 150 ●

Acétoïne 100 150 ●

Acétone 100 150 ●

Acétonitrile 100 100 ●

Acétonitrile diméthylaminique 100 100 ●

Acétophénone 100 100 ●

Acétylène 100 150 ●

Acide abiétique 100 150 ●

Acide acétique 100 50 ●

Acide acétique 100 80 ●●

Acide acétique 100 100 ▲

Acide acétique, anhydride 100 100 ●

Acide acrylique 100 100 ●

Acide adipique 100 200 ●

Acide alkylosulfonique, selon structure 100 50 à 150 ●

Acide aminosulfonique 100 150 ●

Acide anthranilique 100 150 ●

Acide azotique > 20 20 ▲

Acide azotique < 10 100 ▲

Acide azotique < 10 50 ●

Acide benzoïque 100 150 ●

Acide benzosulfonique 100 50 ●

Acide bicarbonique d'hexane 100 150 ●

Acide bicarbonique de pentane, solution aqueuse tous 150 ●

Acide borique, solution aqueuse tous 200 ●

Acide bromhydrique 47 80 ●

Acide butyrique 30 100 ●

Acide caprique 100 100 ●

Acide cébacique 100 200 ●

Acide chloracétique 100 50 ●

Acide chlorhydrique tous 100 ▲

Acide chlorhydrique tous 50 ●●

Acide chlorhydrique tous 20 ●

Acide chlorobenzoïque 100 100 ●

Acide chromique tous 50 ●

Acide cinnamique, suspension aqueuse 200 ●

Acide citrique, solution aqueuse tous 150 ●

Acide de résine 100 150 ●

Acide d'hydrogène silicofluoré tous 50 ▲

Acide dichloroacétique 100 50 ●

Acide dilué < 10 100 ●

Acide dithiophosphorique 100 150 ●

Acide 2-éthylcaproïque 100 150 ●

Acide fluorhydrique 40 50 ▲

Acide fluorhydrique 10 50 ●●
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● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée ● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance
Bayferrox 100 250 ●

Benzaldéhyde 100 150 ●

Benzène 100 100 ●

Benzoquinone 100 150 ●

Benzotriazole 100 100 ●

Benzylphénol 100 100 ●

Beurre de cacao 100 200 ●

Bichloracétate de méthyle 100 100 ●

Bichlorure de benzène 100 100 ●

Bichromate de potassium, solution aqueuse acide tous 50 ● à ▲
Bichromate de sodium, solution aqueuse acide tous 50 ● à ▲
Bière, moût de bière 100 150 ●

Biogaz 200 ●

Bioxyde de chlore 100 20 ▲

Biphène polychloré 100 150 ●

Bisphénol A 100 150 ●

Bitume 100 250 ●

Borax, solution aqueuse tous 200 ●

Bores alkylés 100 50 ●

Boues de plâtre tous 200 ●

Bromacétat d'éthyle 100 150 ●

Brome liquide, sec 100 50 ●

Bromure d'allyle 100 150 ●

Bromure de benzyle 100 150 ●

Bromure d'éthylène 100 150 ●

Bromure de méthylène 100 150 ●

Bromure de vinyle 100 150 ●

Bromure de xylyle 100 150 ●

Bromure d'hydrogène, sec 100 100 ●

Bromure d'hydrogène, solution aqueuse 47 80 ●

Buées 150 ●

Butadiène 100 150 ●

Butane 100 200 ●

Butanediol 100 200 ●

Butanedione 100 150 ●

Butanone 100 150 ●

Butine 100 150 ●

Butylaldéhyde 100 150 ●

Butylamine 100 150 ●

Butylbenzène 100 150 ●

Butylphénol 100 100 ●

Butyltoluène 100 150 ●

Butyrate d'éthyle 100 150 ●

Butyrate de vinyle 100 150 ●

Capro-lactame 100 150 ●

Carbonate d'éthyle 100 150 ●

Carburant bio-diesel 100 150 ●

Carburant diesel 100 200 ●

Cellosolve (solvant) 100 100 ●

Cellulose, solution aqueuse tous 200 ●

Cétone éthérique, selon structure 100 80 à 150 ●

Cétones 100 150 ●

Chloracétate d'éthyle 100 100 ●

Chloracétate de vinyle 100 100 ●

Chloraniline 100 100 ●

Chloranisidine 100 80 ●

7

Air d'évacuation, contenant du HCl 150 ●

Alcool allylique 100 150 ●

Alcool benzylique 100 150 ●

Alcool butylique 100 200 ●

Alcool diacétonique 100 100 ●

Alcool éthylbutylique 100 150 ●

Alcool éthylique 100 150 ●

Alcool furfurique 100 100 ●

Alcool isodécilique 100 150 ●

Alcool isononique 100 150 ●

Alcool-, acide laurique 100 150 ●

Alcool myristique 100 150 ●

Alcool stéarylique 100 200 ●

Alcools 100 150 ●

Alcools d'amyle 100 150 ●

Alcools gras, au-dessus de C12 100 200 ●

Aldéhyde crotonique 100 150 ●

Aldéhyde formique, solution aqueuse < 40 150 ●

Aldéhyde glucidique 100 150 ●

Aldéhyde glutarique 60 150 ●

Aldéhyde hexylique 100 150 ●

Aldéhyde méthoxybenzylique 100 150 ●

Aldéhyde tetrahydrobenzoïque 100 150 ●

Aldéhyde valérique 100 150 ●

Aldéhydes 100 150 ●

Aldoxime butylique 100 100 ●

Alkylamines, selon structure 100 100 à 150 ●

Alkyles d'aluminium 100 50 ●

Alkyles de lithium 100 80 ●

Alkyles de zinc 100 50 ●

Alkylphénols, selon structure 100 100 à 150 ●

Allylamine 100 100 ●

Alpha-pinène 100 150 ●

Aluminate caustique de sodium tous 100 ●

Alun, solution aqueuse tous 200 ●

Amine d'huile de copra 100 150 ●

Amines, selon structure 100 100 à 150 ●

Amines d'amyle 100 150 ●

N-aminoéthylpipérazine 100 100 ●

Aminophénols 100 150 ●

Ammoniac gazeux 100 150 ●

Ammoniac liquide 100 50 ●

Ammoniac, solution aqueuse tous 150 ●

Anhydride d’acide hexahydrophtalique 100 150 ●

Anhydride d'acide maléïque 100 150 ●

Anhydride d'acide phosphorique, sec 100 150 ●

Anhydride d'acide phtalique 100 150 ●

Anhydride d'acide tetrahydrophtalique 100 150 ●

Aniline 100 100 ●

Anisidine 100 150 ●

Anthraquinone 100 200 ●

Argon 100 250 ●

Asphalte 100 200 ●

Avivage tous 200 ●

Azote 100 250 ●
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● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée ● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance
Cire 100 150 ●

Clophènes 100 150 ●

Colle tous 200 ●

Colorants, acides ou alcalins tous 80 ●

Colorants, neutres tous 150 ●

Condensat 100 200 ●

Crésols 100 80 ●

Crotonate d'éthyle 100 150 ●

Cumène 100 150 ●

Cyanhydrine d'acétone 100 150 ●

Cyanoacétate d'éthyle 100 150 ●

Cycloheptane 100 150 ●

Cycloheptène 100 150 ●

Cyclohexane 100 150 ●

Cyclohexanol 100 150 ●

Cyclohexanone 100 150 ●

Cyclohexylamine 100 150 ●

Cyclooctadiène, cyclotétraène 100 150 ●

Cyclopentane, -ol 100 150 ●

Cyclopentanone 100 150 ●

Décaline 100 150 ●

Décane 100 150 ●

Décanol 100 150 ●

Di-2-éthylehexylamine 100 150 ●

Di-tertiaire-butylphénol 100 150 ●

Diacétyle 100 150 ●

Diallylamine 100 150 ●

Diamine de phénylène 100 150 ●

Diamine d'éthylène 100 100 ●

Diamine d'hexaméthylène 100 150 ●

Dibromure de benzène 100 80 ●

1,2-Dibromure de 3-chloropropane 100 150 ●

Dibromure de méthane 100 150 ●

1,2-Dibromure de méthyléthylcétone 100 100 ●

Dibutylamine 100 150 ●

Dibutylaminoéthanol 100 150 ●

Dibutylphtalat 100 150 ●

Dicétène 100 100 ●

Dichloracétone 100 100 ●

Dichloraniline 100 100 ●

Dichloranthraquinone 100 150 ●

Dichloréthane 100 150 ●

Dichlorobenzène 100 150 ●

Dichlorobutane 100 150 ●

Dichlorométhane 100 150 ●

Dichlorophénols 100 50 ●

Dichlorotoluène 100 150 ●

Dichlorure de dibutylsilane 100 100 ●

Dichlorure de diméthylsilane 100 150 ●

Dichlorure de diphénylsilane 100 150 ●

Dichlorure de méthylsilane 100 100 ●

Dichlorure d'éthylarsenic 100 100 ●

Dichlorure d'éthylène 100 150 ●

Dichlorure d'éthylphénylsilane 100 150 ●

Dichlorure d'éthylsiliane 100 100 ●

Dichlorure de triglycol 100 150 ●

Chlore gazeux ou liquide, humide 100 50 ●

Chlore gazeux, sec 100 100 ●

Chlore liquide, sec 100 50 ●

Chlorobenzaldéhyde 100 100 ●

Chlorobenzène 100 150 ●

Chlorocrésoles 100 50 ●

Chlorodiphényle 100 150 ●

Chloroforme 100 100 ●

Chloroformiate d'allyle 100 80 ●

Chloroformiate de benzyle 100 100 ●

Chloroformiate de butylcyclohexyle 100 150 ●

Chloroformiate de-2-éthylhexyle 100 150 ●

Chloroformiate de méthyle 100 100 ●

Chloroformiate d'éthyle 100 100 ●

Chlorométhylsulfonylaromates 100 180 ●

Chloronitroaniline 100 100 ●

Chloronitrobenzène 100 150 ●

Chloronitrotoluène 100 150 ●

Chloroparaffines 100 150 ●

Chloropentanes 100 150 ●

Chlorophénoles 100 50 ●

Chloroprène 100 150 ●

Chloropropanols 100 100 ●

Chloropropionate d'éthyle 100 150 ●

Chloropropionate d'isopropyle 100 150 ●

Chloropyridine 100 100 ●

Chlorosilanes 100 100 ●

Chlorotoluènes 100 150 ●

Chlorotoluidines 100 100 ●

Chlorure cyanurique 100 150 ●

Chlorure d'acétaldéhyde 100 100 ●

Chlorure d'acétyle 100 50 ●

Chlorure d'acide benzosulfonique, sec 100 50 ●

Chlorure d’allyle 100 150 ●

Chlorure d'antimoine, sec 100 100 ●

Chlorure d'arsenic, sec 100 100 ●

Chlorure de benzoyle, sec 100 80 ●

Chlorure de benzyle 100 150 ●

Chlorure de benzylidène 100 100 ●

Chlorure de butyle 100 150 ●

Chlorure de chrome 100 50 ●

Chlorure de dichloracétyle 100 50 ●

Chlorure de dioctylétain 100 150 ●

Chlorure de méthyle 100 150 ●

Chlorure de méthylène 100 150 ●

Chlorure de méthylpyridine 100 50 ●

Chlorure de propyle 100 50 ●

Chlorure de sulfuryle 100 50 ●

Chlorure de tétradécane 100 150 ●

Chlorure de thionyle 100 50 ●

Chlorure d'éthyle 100 150 ●

Chlorure de valéroyle 100 50 ●

Chlorure de vinyle 100 100 ●

Chlorure de vinylidène 100 150 ●

Chlorure d’isopropyle 100 100 ●

Chlorure d’octyle 100 150 ●

Chlorure stanneux dibutylique 100 150 ●
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Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance
Dispersion de résine synthétique tous 200 ●

Divinylbenzène 100 150 ●

Dodécane 100 150 ●

Eau 100 200 ●

Eau chaude 100 200 ●

Eau d'alimentation de chaudière 100 200 ●

Eau de brome, eau bromurée tous 50 ●

Eau de javel, chlore libre < 10 50 ●

Eau de javel, chlore libre > 10 50 ●●

Eau de javel, chlore libre > 20 50 ▲

Eau de javel, chlore libre < 5 100 ●

Eau de mer 200 ●

Eau de refroidissement 100 200 ●

Eau dessalée 100 200 ●

Eau régale tous 20 ▲

Eaux usées 150 ●

Eaux usées acides 80 ●

Eaux usées alcalines 100 ●●

Enersine RX 100 100 150 ●

Epibromhydrine 100 80 ●

Epichlorhydrine 100 100 ●

Esprit de vin 100 150 ●

Essence 100 150 ●

Essence légère 100 150 ●

Essence super 100 150 ●

Ester d'acide acétique 100 150 ●

Ester d'acide acétylacétique 100 150 ●

Ester d'acide adipique 100 200 ●

Ester d'acide cébacique 100 200 ●

Ester d'acide chloracétique 100 100 ●

Ester d'acide lactique 100 150 ●

Ester d'acide maléïque 100 150 ●

Ester d'acide phtalique 100 150 ●

Ester d'acide succinique 100 200 ●

Ester méthylique de coeur de palmier 100 200 ●

Ester méthylique de l'huile de colza 100 150 ●

Ethanal 100 150 ●

Ethane 100 150 ●

Ethanol 100 150 ●

Ethanolamine 100 150 ●

Ether allylique 100 150 ●

Ether butylique d'éthyle 100 150 ●

Ether butylique de glycol 100 150 ●

Ether butylique de vinyle 100 150 ●

Ether de diéthylèneglycol 100 150 ●

Ether de pétrole 100 150 ●

Ether d'éthyle 100 150 ●

Ether diallylique 100 150 ●

Ether diéthylique de glycol 100 150 ●

Ether diphénylique 100 150 ●

Ether éthylique 100 150 ●

Ether éthylique de glycol 100 150 ●

Ether éthylique de vinyle 100 150 ●

Ether glycidique d'allyle 100 150 ●

Ether isopropylique 100 150 ●

Ether méthylique de glycol 100 150 ●

● = résistant ●●  = résistance limitée ▲ = non résistant 11
● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Dichlorure phénylthiophosphorique 100 50 ●●

Dicyclohexylamine 100 150 ●

Dicyclopentadien 100 150 ●

Diéthanolamine 100 150 ●

Diéthoxypropane 100 150 ●

Diéthylamine 100 150 ●

N-N-diéthylaminoéthanol 100 150 ●

N-N-diéthylaniline 100 100 ●

Diéthylènediamine 100 100 ●

Diéthylèneglycol 100 200 ●

Diéthylènetriamine 100 100 ●

Diéthylsulfate 100 150 ●

Diéthylsulfure 100 100 ●

Diisobutylamine 100 150 ●

Diisobutylcétone 100 150 ●

Diisobutylène 100 150 ●

Diisobutylphosphate 100 150 ●

Diisocyanate de toluylène 100 100 ●

Diisocyanate d'hexaméthylène 100 100 ●

Diisodecylphtalate 100 150 ●

Diisopropylamine 100 150 ●

Diisopropylbenzène 100 150 ●

Diméthoxyéthane 100 150 ●

Diméthoxyméthane 100 150 ●

Diméthylacétamide 100 100 ●

Diméthyladipate 100 150 ●

Diméthylamine 100 150 ●

N-N-diméthylamine 100 100 ●

N-N-diméthylcyclohexylamine 100 150 ●

Diméthyldiéthoxysilane 100 150 ●

Diméthyldisulfure 100 150 ●

Diméthylformamide 100 50 ●

Diméthylformamide 100 100 ●●

Diméthylhydrazine 100 100 ●

Diméthylmalonate 100 150 ●

Diméthylpropylamine 100 150 ●

Diméthylsiloxane 100 150 ●

Diméthylsulfate 100 150 ●

Diméthylsulfure 100 100 ●

Diméthylterephtalate 100 150 ●

Dinitroaniline 100 80 ●

Dinitroanthraquinone 100 150 ●

Dinitrobenzènes 100 120 ●

Dinitrocrésoles 100 50 ●

Dinitrotoluènes 100 120 ●

Dinonylphénol 100 100 ●

Dioctylphtalate (DOP) 100 150 ●

Dioxane 100 150 ●

Dioxyde de carbone, gaz carbonique 100 250 ●

Dioxyde de soufre, humide tous 200 ●

Dioxyde de soufre, sec 100 250 ●

Dioxyde de titane 100 250 ●

Dioxyde de titane, suspension aqueuse 200 ●

Dipentène 100 200 ●

Diphénylamine 100 150 ●

Diphényle 100 150 ●

Diphénylphosphate 100 100 ●
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● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance
Hexachlorobutadiène 100 100 ●

Hexachlorocyclopentadiène 100 100 ●

Hexachloropentadiène 100 100 ●

Hexadiène 100 150 ●

Hexafluoropropylène 100 100 ●

Hexafluorure de soufre 100 250 ●

Hexane 100 150 ●

Hexanols 100 150 ●

Hexènes 100 150 ●

2-Hexylchloroformiate d' éthyle 100 150 ●

Huile caloporteure 100 250 ●

Huile de broche 100 250 ●

Huile de goudron 100 150 ●

Huile de lin 100 150 ●

Huile d'engrenage 100 250 ●

Huile de rave 100 250 ●

Huile de résine 100 150 ●

Huile de ricin 100 250 ●

Huile de silicone 100 250 ●

Huile de soja 100 200 ●

Huile de test IRM 902 et 903 100 200 ●

Huile de turbine S 46 (huile minérale) 100 250 ●

Huile ménagère 100 250 ●

Huile minérale 100 250 ●

Huile moteur 100 250 ●

Huile pour machines 100 250 ●

Huile pour transformateur (à base d'huile minérale) 100 250 ●

Huiles essentielles 100 150 ●

Huiles, graisses animales 100 250 ●

Huiles, graisses végétales 100 250 ●

Hydrate d'hexafluoracétone 100 80 ●

Hydrate d'hydrazine 64 100 ●

Hydrogène 100 150 ●

Hydrogène sulfurique 100 150 ●

Hydroperoxyde de cumène 95 50 ●

Hydroperoxyde de diisopropylbenzène 100 50 ●

Hydroquinone 100 150 ●

Hydroxyde de lithium, solution aqueuse tous 100 ●

Hydroxyde de tétraméthylammonium 100 150 ●

4-Hydroxypentaméthylpipéridine 100 150 ●

4-Hydroxytétraméthylpipéridine 100 150 ●

Hydrures alkyles d'aluminium 100 50 ●

Hypochlorite de calcium, chlore libre < 10 50 ●

Hypochlorite de potassium, chlore libre < 5 100 ●

Hypochlorite de potassium, chlore libre < 10 50 ●●

Hypochlorite de sodium, chlore libre < 5 100 ●

Hypochlorite de sodium, chlore libre 5 - 10 50 ●

Hypochlorite de sodium, chlore libre > 10 50 ●●

Hypochlorite de sodium, chlore libre > 20 50 ▲

Imine d'éthylène 100 50 ●

Imine d'hexaméthylène 100 150 ●

Imine de propylène 100 50 ●

Iodure d'allyle 100 150 ●

Iodure de benzyle 100 150 ●

IRM-huile de test 902 et 903 100 200 ●

Isobutanol 100 150 ●

● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Ether méthylique de tertiaire butyle 100 150 ●

Ether méthylique de vinyle 100 150 ●

Ether phénylique 100 150 ●

Ethers 100 150 ●

N-éthylaniline 100 100 ●

2-Ethylaniline 100 100 ●

Ethylbenzène 100 150 ●

N-éthyl-N-benzylaniline 100 150 ●

N-éthyl-N-benzyltoluidine 100 150 ●

Ethylbutylaldéhyde 100 150 ●

Ethylène 100 150 ●

2-Ethylhexanol 100 150 ●

2-Ethylhexylaldéhyde 100 150 ●

2-Ethylhexylamine 100 150 ●

1-Ethylpipéridine 100 100 ●

Ethyltoluidine 100 150 ●

Fioul B 100 150 ●

Fluide de turbo 46 XC (ester de phosphate) 100 100 ●

Fluor 100 50 ▲

Fluorure d'aniline 100 80 ●

Fluorure de benzène 100 100 ●

Fluorure de toluène 100 100 ●

Fluorure de vinylidène 100 150 ●

Formamide 100 150 ●

Formanilide 100 150 ●

Formiate de méthyle 100 150 ●

Fréons, frigènes (HCF, HBrCF) 100 150 ●

Furane 100 100 ●

Furfural 100 100 ●

Furfurylamine 100 100 ●

Gaz d'éclairage 100 150 ●

Gaz de fumée tous 150 ●●

Gaz de gazogène 100 250 ●

Gaz de haut fourneau 100 250 ●

Gaz hydrochlorique, humide tous 50 ●

Gaz hydrochlorique, sec 100 100 ●

Gaz liquide 100 50 ●

Gaz naturel 100 150 ●

Gaz nitreux, humide tous 50 ●●

Gaz nitreux, sec 100 150 ●

Gaz putréfaction 200 ●

Gélatine 100 200 ●

Gilotherme 100 250 ●

Glycérine 100 200 ●

Glycols 100 200 ●

Goudron 100 200 ●

Halogènes d'alkyles d'aluminium 100 50 ●

Halons (HCF, HBrCF) 100 150 ●

Hélium 100 250 ●

Heptadiène bicyclique 100 150 ●

Heptanes 100 150 ●

Heptènes 100 150 ●

Hexachloracétone 100 80 ●

Hexachlorobenzène 100 100 ●
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Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance

● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Méthacrylate d'éthyle 100 150 ●

Méthane 100 200 ●

Méthanol 100 150 ●

Méthoxyéthanol 100 150 ●

Méthylate de sodium tous 50 ●

Méthylcyclohexanol 100 150 ●

Méthyléthylcétone 100 150 ●

Méthylhydrazine 100 100 ●

Méthylisobutylcétone 100 150 ●

Méthylisopropenylcétone 100 150 ●

Méthylpyridines 100 150 ●

Méthyluracil 100 200 ●

Mobiltherm 100 250 ●

Monochloracétonitrile 100 100 ●

Monochloranilines 100 100 ●

Monochlorobenzène 100 150 ●

Monochloronaphtaline 100 150 ●

Monoester phosphorique 100 100 ●

Mononitroanilines 100 100 ●

Mononitrobenzène 100 150 ●

Monoxyde de carbone 100 200 ●

Morpholine 100 150 ●

N-aminoéthylpipérazine 100 100 ●

N-éthylaniline 100 100 ●

N-éthyl-N-benzylaniline 100 150 ●

N-éthyl-N-benzytoluidine 100 150 ●

N-N-diéthylaminoéthanol 100 150 ●

N-N-diéthylaniline 100 100 ●

N-N-diméthylcyclohéxylamine 100 150 ●

Naphtaline 100 150 ●

Naphte 100 250 ●

Naphtols 100 150 ●

Naphtylamine 100 150 ●

Nitrate isopropylique 100 50 ●

Nitroaniline 100 100 ●

Nitroanthraquinone 100 150 ●

Nitrobenzène 100 150 ●

Nitrochlorobenzène 100 150 ●

Nitrocrésols 100 50 ●

Nitrométhane 100 100 ●

Nitronaphtaline 100 150 ●

Nitrophénols 100 50 ●

Nitropropanes 100 100 ●

Nitrotoluène 100 150 ●

Nitrotrichlorobenzène 100 120 ●

NOx, humide tous 50 ●●

NOx, sec 100 150 ●

Nonylphénol 100 100 ●

Norbornadiène 100 150 ●

Octadiène 100 150 ●

Octane 100 200 ●

Octanol 100 150 ●

Oléïne 100 200 ●

Orthoformiate d'éthyle 100 150 ●

Oxalate d'éthyle 100 150 ●

14
● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Isobutylène 100 150 ●

Isobutyrate d'éthyle 100 150 ●

Isocyanate de 3-chloro-4 méthylbenzène 100 100 ●

Isocyanate de cyclohexyle 100 100 ●

Isocyanate de dichlorophényle 100 80 ●

Isocyanate de méthoxyméthyle 100 100 ●

Isocyanate de méthyle 100 100 ●

Isocyanate de tolylène 100 100 ●

Isocyanate d’isopropyle 100 100 ●

Isooctane 100 200 ●

Isophoron 100 150 ●

Isopropanol 100 150 ●

Isopropylacétate 100 150 ●

Isopropyléther dichlorique 100 100 ●

Isopropylphénol 100 100 ●

Isothiocyanate d'allyle 100 100 ●

Isotridécanol 100 200 ●

Jus de fruits 100 150 ●

Kérosine 100 150 ●

Lait 100 200 ●

Lait concentré 100 200 ●

Latex tous 200 ●

Lévoxine tous 100 ●

Limonène 100 150 ●

Liqueur 100 150 ●

Liquide de frein, à base de glycol 100 150 ●

Liquide de refroidissement (HCF, HBrCF) 100 150 ●

Liquide de refroidissement R 134a 100 150 ●

Liquide hydraulique à base de glycol 100 200 ●

Liquide hydraulique à base d'ester phosphorique 100 150 ●●

Liquide hydraulique à base d'huile de colza 100 150 ●

Liquide hydraulique à base d'huile minérale 100 250 ●

Liquide hydraulique, biodégradable 100 150 ●

Liquide hydraulique, totalement synthétique 100 150 ●

Lubrifiants 100 250 ●

Maléate dibutylique 100 150 ●

Malt 100 200 ●

Marlotherme 100 250 ●

Mayonnaise 100 200 ●

Mazout 100 250 ●

Mélamine 100 150 ●

Mélasse, acide ou alcaline 100 100 ●

Mercaptan d'amyle 100 100 ●

Mercaptan de butyle 100 150 ●

Mercaptan de cyclohexyle 100 100 ●

Mercaptan de dodécyle 100 150 ●

Mercaptan de perchlorométhyle 100 50 ●

Mercaptan d'éthyle 100 50 ●

Mercaptan d'octyle 100 100 ●

Mercaptans, mercaptides, selon structure 100 50 à 150 ●

Mercaptobenzimidazol 100 150 ●

Mésitylène 100 150 ●

Méthacrylate de méthyle 100 150 ●
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Produit chimique Concentration [%] Température [°C] RésistanceProduit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance

● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Rongalite 100 200 ●

Salicylate de méthyle 100 150 ●

Saumure, fortement acide ou oxydante tous 50 ● à ▲

Saumure, non fortement acide ou oxydante tous 200 ●

Sel de cuisine, solution aqueuse tous 200 ●

Séléniate tous 200 ●

Sels d'aluminium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels d'ammonium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels d'ammonium, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels d'antimoine, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels d'argent, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de baryum, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de baryum, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels de cadmium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de calcium, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de calcium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de chrome, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de chrome, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de cuivre, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de cuivre, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de lithium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de magnésium, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de magnésium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de mercure, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels de mercure, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de nickel, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de nickel, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels de plomb, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de plomb, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels de potassium, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de potassium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de sodium, solutions aqueuses fortement acides ou oxydantes tous 50 ● à ▲

Sels de sodium, solution aqueuse tous 200 ●

Sels d'étain, solution aqueuse tous 200 ●

Sels d'étain, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels d'argent, solution aqueuse tous 200 ●

Sels d'arsenic, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels de zinc, solution aqueuse tous 200 ●

Sels de zinc, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Sels ferreux, solution aqueuse tous 200 ●

Sels ferreux, solution aqueuse fortement acide tous 50 ●

Silane A 187 100 150 ●

Silicate de sodium tous 200 ●

Silicate d'éthyle 100 150 ●

Skydrol 500 100 150 ●

SO2, humide tous 200 ●

SO2, sec 100 250 ●

SO3 100 20 ●●

SO3 100 50 ▲

Solution d'amidon tous 200 ●

Solution de chlorure de choline tous 100 ●

Solution de collodion 20 100 ●

Solution de glucose tous 200 ●

Solution de savon tous 200 ●

Solution de sucre tous 200 ●

Solvate 100 150 ●

● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Oxide stanneux dibutylique 100 150 ●

Oxime d'éthanal 100 150 ●

Oxybromure de phosphore, sec 100 50 ●

Oxychlorure de phosphore, sec 100 50 ●

Oxychlorure de sélénium 100 50 ●

Oxyde de dioctylétain 100 150 ●

Oxyde d'éthylène 100 50 ●

Oxyde mésitylique 100 100 ●

Oxyde propylènique 100 50 ●

Oxygène, forme gazeuse 100 100 ●

Oxytrichlorure de vanadium 100 50 ●

Paraffine, huile de paraffine 100 200 ●

Pâte de chocolat 100 200 ●

Pentacarbonyl de fer 100 150 ●

Pentachlorure de phosphore 100 50 ●

Pentadion (acétylacétone) 100 150 ●

Pentaérythrite 100 150 ●

Pentane 100 150 ●

Pentoxyde de vanadium 100 200 ●

Perchloréthylène 100 100 ●

Permanganate de potassium tous 50 ●

Peroxyde d'hydrogène < 3 150 ●

Peroxyde d'hydrogène 10 - 30 50 ●●

Persulfate de potassium tous 50 ●

Pétrole 100 250 ●

Pétrole lampant 100 200 ●

Phénétidines 100 150 ●

Phénol 100 80 ●

Phénylhydrazine 100 150 ●

Phosgène 100 50 ●

Phosphate tricrésylique 100 200 ●

Phosphite de butyle 100 150 ●

Phosphore 100 150 ●

Pipérazine 100 100 ●

Pipéridine 100 100 ●

Plastifiants, selon structure 100 100 à 200 ●

Plombs alkylés 100 80 ●

Polyacrylnitrile 100 250 ●

Polyamide 100 250 ●

Polybutadiène 100 250 ●

Polybutène téréphtalate 100 250 ●

Polyéthers 100 250 ●

Polyéthylène 100 250 ●

Polytribromostyrène 100 250 ●

Potasse caustique < 28 80 ●

Potasse caustique < 50 50 ●

Produit de lavage 100 150 ●

Propane 100 150 ●

Propanols 100 150 ●

Propionaldéhyde 100 150 ●

Pyridine 100 100 ●

Pyrrolidine 100 100 ●

Quinoléïne 100 100 ●

Réoplast 100 150 ●
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Produit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance

● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Tributyl phosphate 100 200 ●

Trichloréhtylène 100 100 ●

Trichlorobenzène 100 150 ●

Trichlorobutène 100 100 ●

Trichlorophénol 100 50 ●

Trichlorosilane 100 150 ●

Trichlorure d'allylsilane 100 100 ●

Trichlorure de bore 100 100 ●

Trichlorure de butylsilane 100 150 ●

Trichlorure de cyclohexenylsilane 100 100 ●

Trichlorure de dichlorophénylsilane 100 100 ●

Trichlorure de dodecylsilane 100 100 ●

Trichlorure de phosphore, sec 100 50 ●

Trichlorure de propylsilane 100 100 ●

Trichlorure d'éthylsilane 100 100 ●

Trichlorure de vanadium 100 50 ●

Trichlorure de vinylsilane 100 100 ●

Trichlorure d'hexadécylsilane 100 100 ●

Triéthanolamine 100 200 ●

Triéthylamine 100 150 ●

Triéthyle borate 100 150 ●

Triéthyle d'aluminium 100 50 ●

Triéthylèneglycol 100 150 ●

Triéthyle phosphate 100 150 ●

Triéthyle phosphite 100 150 ●

Trifluoréthane 100 150 ●

Trifluorométhylaniline 100 100 ●

Triisopropylbenzène 100 150 ●

Triméthylamine 100 150 ●

Triméthylolpropane 100 200 ●

Trinonylphényl phosphite 100 150 ●

Trioctyle phosphate 100 150 ●

Trioxane 100 150 ●

Trioxyde d'antimoine 100 200 ●

Trioxyde d'arsenic 100 200 ●

Trioxyde sulfurique 100 20 ●●

Trioxyde sulfurique 100 50 ▲

Ultramarine 100 150 ●

Undécane 100 200 ●

Urée, solution aqueuse tous 200 ●

Vapeur 100 200 ●

Vapeur saturée 100 200 ●

Vestowax A 616 100 150 ●

Vinylpyridines 100 100 ●

Vinyltoluènes 100 150 ●

Xylénol 100 100 ●

Xylidine 100 100 ●

Xylol 100 150 ●

Produit chimique Concentration [%] Température [°C] Résistance

● = résistant ▲ = non résistant ●●  = résistance limitée

Soude caustique 50 100 ▲

Soude caustique 50 80 ●●

Soude caustique 50 50 ●

Soude caustique 25 100 ●

Soude, solution aqueuse tous 150 ●

Soufre 100 100 ●

Soufre chlorique 100 50 ●●

Stéarate de calcium 100 250 ●

Stéarate de glycérine 100 200 ●

Stéarate de magnésium 100 250 ●

Styrène 100 150 ●

Sulfate d'hydroxylamine 100 100 ●

Sulfochlorure d'acide phosphorique, sec 100 50 ●

Sulphonate de lignine, solution aqueuse tous 150 ●

Sulfure de carbone 100 50 ●

Sulfure de phosphore 100 100 ●

Tallol 100 150 ●

Tannin 100 150 ●

Térébenthine 100 150 ●

Tétrabromométhane 100 100 ●

Tétrabutyl d'étain 100 150 ●

Tétracarbonylnickel 100 100 ●

Tétrachloréthane 100 100 ●

Tétrachloréthylène 100 100 ●

Tétrachlorure d'acétophénone 100 100 ●

Tétrachlorure de benzène 100 50 ●

Tétrachlorure de carbone 100 100 ●

Tétrachlorure de phénol 100 50 ●

Tétrachlorure de pyrimidine 100 50 ●

Tétrachlorure de silicium 100 100 ●

Tétrachlorure d'étain, sans eau 100 100 ●

Tétrachlorure d'éthylène 100 100 ●

Tétrachlorure de titane 100 100 ●

Tétrachlorure de zirconium 100 100 ●

Tétrahydrofurane 100 100 ●

Tétrahydrothiophène 100 100 ●

Tétraisopropyltitanate 100 150 ●

Tétraline 100 150 ●

Tétraméthyle plomb 100 80 ●

Tétraméthylsilane 100 150 ●

Tétraoctyle étain 100 150 ●

Tétrapropylène 100 150 ●

Thiodipropionitrile 100 150 ●

Thioglycols 100 150 ●

Thiophène 100 150 ●

Thiopropionate de dodécyle 100 150 ●

Thiourée 100 200 ●

Toluène 100 150 ●

Toluidines 100 100 ●

Tolyltriazole 100 100 ●

Triacétonamine 100 150 ●

Triallylamine 100 150 ●

Traillyl borate 100 150 ●

Tribomométhane 100 100 ●

Tribromure de phosphore, sec 100 50 ●

Tributène 100 200 ●
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Gamme des produits

Systèmes modulaires (modular systems)

• Systèmes d’étanchéité et de couvercles combinés

• Sous-groupes complets

Produits d’étanchéité (sealing products)

• Joints en acier multi-feuilles 

(MLS: de l’allemand Mehr-Lagen-Stahl)

• Joints fibreux

• Joints intégrés

Systèmes de protection (protective systems)

• Protecteurs pour l’isolation thermique et phonique

Pièces intérieures (interior parts)

• Pièces et composants en matière plastique

Pièces après-vente (aftermarket parts)

• Jeux de joints

• Joints pour la maintenance complète des moteurs et boî-

tes de vitesses

• Vis de culasse

• Produits chimiques pour l’entretien et la maintenance

Applications industrielles (industrial applications)

• Matériaux d’étanchéité

• Joints pour applications spéciales

• Systèmes de couvercles pour applications industrielles

Siège social Neu-Ulm

Usine Idstein

Usine Calatayud

REINZ-Dichtungs-GmbH

Reinzstrasse 3 - 7

D-89233 Neu-Ulm

Téléphone +49 731 70 46-0

Télécopie +49 731 71 90 89

THERMOPLAST + APPARATEBAU GMBH

Black-und-Decker-Strasse 25

D-65510 Idstein

Téléphone +49 6126 582-0

Télécopie +49 6126 582-217

DANA THERMOPLAST IBERICA S.A.

Apartado de Correos: 172 

Polig. Ind. La Charluca

C/Dana Road

E-500300 Calatayud/Zaragoza

Téléphone +34 976 8892-00

Télécopie +34 976 8892-01


